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PCI® NANOCRET R2

®

Nopeasti kuivuva polymeerimodifioitu, sementtipohjainen, kuituvahvisteinen yleiskor

jaus- ja tasoituslaasti

Tuotekuvaus

PCI®Nanocret R2 on nopeasti kovettuva po-
lymeerimodifioitu, kuituvahvisteinen yleiskorjaus-,
uudelleenprofilointi- ja tasoituslaasti.

Kéayttévalmis tuote sisaltéa erityisia sementtilajeja,
hyvin lajiteltuja hienoja tayteaineita, tarkasti valittuja
polymeereja ja kuituja jotka vahentévat kutistumista
ja parantavat fyysisia ja kdyttdominaisuuksia. Kun
tuote sekoitetaan veden kanssa, siitd saadaan huo-
mattavan monikayttdista laastia. PCI®Nanocret
R2:ta on helppo tydstda kasin tai hiertda, eri kerros-
paksuuksissa 3 - 100 mm:n valilla.

Kayttokohteet

PCI®Nanocret R2:ta kdytetaan ei-kantavien
betonielementtien korjauksissa:

= parvekkeiden reunoihin
julkisivuihin

sokkeleihin
betonielementteihin
palkkien reunoihin
portaiden askelreunoihin
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PCI®Nanocret R2 on ihanteellinen ei-kantavien osien
yleiskorjauskayttéon, kun tarvitaan nopeaa
kuivumista ja lyhyttd pinnoitusaikaa. Sen ominaisuu-
det ovat erinomaiset, ja mahdollistavat jopa 100 mm:
n paksuisen kerroksen levittdmisen yhdella kertaa.
Kerros voidaan maalata jopa jo 4 tunnin kuluttua,

jos lampétila on +20 °C. PCI®Nanocret R2:ta voidaan
kayttaa tasoitteena jopa vain 3 mm:n pak-suisena
kerroksena suurilla pystypinnoilla ja paén ylapuolisilla
alueilla, joihin halutaan saada esteettinen lopputulos
esim. ennen maalausta. PCI®°Nanocret R2 soveltuu
sisa- ja ulkokayttdéon, pysty-, vaaka- ja paén
ylépuolisille pinnoille, seka kuiviin etté kosteisiin
ymparistdihin.

Edut

= Kehitetty uuden nanoteknologian avulla minimoi-
maan kutistuminen ja halkeilu

= Erinomainen tydstettavyys ja sliippautuvuus

- Tasainen, kermamainen, paakuton laasti

- Erinomaisen hyva kapasiteetti: tuotetta voidaan
kayttaa yhtenad 80-100 mm:n kerroksena pysty- ja
vaakapinnoilla, ja jopa 70-80 mm:n kerroksena
paan ylapuolisilla pinnoilla

= Minimikerrospaksuus 3 mm, joten tuotetta voidaan
kayttdd myods laajojen alueiden viimeistelykerrok-
sena

* Helppo luoda profiileja ja kulmia ilman muotteja

= Monikayttdinen: yhdella kertaa seka viimeistelyta-
soite ettd paikkakorjauslaasti

* Nopea kuivuminen: voidaan maalata paalle jo 4
tunnin kuluttua

= Hyva lujuuskehitys joka ylittd4 luokan R2 EN1504
osan 3 vaatimukset

= Alhainen elastisuus

= Alhainen kromaattipitoisuus (Cr[VI] < 2 ppm )

= Kiloriditon
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Tekniset tiedot
Ominaisuus Standardi Yksikko Arvot
Ulkonakd - mm harmaa jauhe
Raekoko - mm max. 1.0
Kerrospaksuus: Min. - mm 3
/ Maks. mm 100 (pysty- ja vaakasuora)

80 (paén ylapuolinen)

Tiheys - g/cm3 n.1.8
Sekoitettavan veden maara / 20kg - litraa n.3.5-4.0
Tydstoaika - minuuttia 30-45
Kovettumisaika - minuuttia
- alkukovettuminen 45-75
- lopullinen kovettuminen 60 - 120
Tydskentelylampétila
(alusta ja materiaali) - C +5 . +30
Puristuslujuus EN 12190 N/mm2
- 1 vrkin kuluttua 210
- 7 vrk:n kuluttua 220
- 28 vrk:n 225
kuluttua Tartunta EN 1542 N/mm2 >0.8
(28 vrk) EN 13687-1 N/mm2 208
Tartunta jadtymisen/sulamisen jdlkeen (50 EN 13687-2 N/mm2 20.8
kierrosta) Tartunta ukkosen/sateen jalkeen (50 EN 13687-4 N/mm2 20.8

kierrosta) Tartunta kuivuudenkestotestin jalkeen (50
kierrosta) Halkeamien ilmeneminen ()

Halkeamien ilmeneminen (Il) EN 13057
Kapillaarinen imeytyminen

O-rengastesti Ei halkeamia 180 vrk:n jalkeen
-kanavatesti Ei halkeamia 180 vrk:n
Kg/m2/h0.5  jalkeen < 0.5

Kovettumisajat on mitattu seuraavissa olosuhteissa: lampétila 21°C £ 2°C ja iiman suhteellinen kosteus 60% +10%. Kor-
keammat I&mpdtilat lyhentévat néité aikoja ja matalammat pidentdvét. Tekniset tiedot ovat tilastoarvoja eivatkd valttdmatta
varmoja minimiarvoja. Toleranssit on kuvattu suorituskykystandardeissa.
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Kéyttéohjeet

(a) Pinnan valmistelu: betoni

Betonin pitéa olla taysin kovettunut, puhdas ja ta-
sainen jotta tartunnasta tulisi hyva. Kaikki irtonaiset
betoni- tai laastikokkareet, pdly, rasva, 6ljy jne. pitéda
poistaa. Vahingoittunut tai saastunut betoni pitaa
poistaa, jotta saataisiin hyva tartuntapinta. Suositel-
tavia puhdistusmenetelmia ovat térindttdméat mene-
telmat, esim. hiekkapuhallus tai korkeapainepesu.
Runkoaineen pitaé olla selvasti ndkyvissa betonira-
kenteen pinnalla pinnan valmistelun jélkeen. Leikkaa
korjausreunat pystysuoraan minimisyvyydeltéan
3-millisiksi.

(b) Pinnan valmistelu: betoniraudoitus

Jos betoniraudoitus on ndkyvissa, puhdista vahintaén
Sa 2 -tasolle ISO 8501-1 / ISO 12944-4 -standardin
mukaisesti. Kéyté sementtipohjaista aktiivista suo-
japrimeria (Emaco® Nanocrete AP, ks. tekninen esite)
lisdsuojaksi tai jos terds on jatetty nékyviin remontin
jalkeen.

(c) Primerointi

Valmistellun alustan pitéa olla etuk&teen kasteltu,
mielelldan 24 tuntia mutta vahintdan 2 tuntia ennen
PCI®Nanocret R2:n kaytt6a. Pinnan pitaa olla
mattakostea ja imukykyinen. Kun tehddan paksum-
pia kerroksia tai kun tydstetadan laajoja alueita, pitéa
levittaa kiinnitys/kontaktikerros PCI®Nanocret R2 -
laastia. Vaihtoehtoisesti voidaan levittaa
PCI®Nanocret R2:ta kiinnitykseen kayttamalla erityista
PCI®Nanocret R2 -harjaa. Kéyta PCI®Nanocret R2:ta
aina markaa marélle -periaatteella kiinnitys/
kontaktikerrokseen.

(d) Sekoitus

On hyvin suositeltavaa kayttda koko sakki kerralla.
Vahingoittuneita tai avattuja sakkeja ei tulisi kayttaa.
Sekoita PCI®Nanocret R2 sopivalla sekoitus-paalla
joka on kiinni tehokkaassa, matalanopeuk-sisessa
sahkdporakoneessa tai pakkosekoittimella 3
minuutin ajan kunnes tuloksena on kokkareeton,
plastinen seos. Kayta vain puhdasta vetté. Tarvitta-
va vesimaara: 3,5 - 4 litraa / 20 kg:n sakki, riippuen
vaaditusta paksuudesta. Kéyta paksumpaa koos-
tumusta péaan ylapuolisiin ja pystypintoihin kun taas
pehmeé&mpi, kermamaisempi koostumus on hyva 3
mm:n paksuisena viimeistelytasoitteena. Anna laastin
asettua 2-3 minuuttia, jonka jalkeen sekoita viela
hetki, jotta vaadittu koostumus muodostuisi. Huom!
Vetté ei koskaan saa lisata yli maksimimaaran.

(e) Laastin kayttd

Minimilampdtila ei saa alittua kaytén aikana eika
vahintdan 12 tuntiin sen jélkeen, jotta tuote kovettui-
si parhaalla mahdollisella tavalla. Pinnan pitaa olla
mattakostea ja imukykyinen. PCI®Nanocret R2
voidaan levittda kasin tai hiertokoneella. Kéyta seos
suoraan valmistellulle kostealle alustalle tai markaa
marélle -periaatteella primerin paalle. Ohut tasoi-
tus- tai kontaktikerros ennen tarvittavan paksuuden
levittdmistd, markd& marélle -periaatteella, parantaa
laastin markéatartuntaa ja koheesiota. Levita tarvit-
tavan paksuinen kerros, min. 3 mm - max. 100 mm.
Koneellinen tai kasinsliippaus voidaan tehda heti
kun laasti on alkanut kovettua, yleisimmin n. 45-60
minuutin kuluttua kun ldmpétila on +20 °C. Naissa
olosuhteissa PCI®Nanocret R2 paélle voidaan
maalata noin 4 tunnin kuluttua sopivilla karbonati-
soitumisenesto-, kemikaaleja kestavilla-, tai graffi-
tinestomaaleilla. Ota yhteytta paikalliseen BASFin
edustajaan, jolta saat lisatietoja tuotteista. Huom!
Alhaisemmissa lampdtiloissa ja / tai korkeammissa
kosteusoloissa ndma ajat ylittyvat.

Tyovalineiden puhditus

Puhdista vedelld heti, kun vélineita ei enda kayteta.
Kovettuneen sementtiaineksen saa pois vain mekaa-
nisesti.

Menekki

Yhdesté 20 kg:n sékillisesta saa noin 11 litraa laas-tia,
nelidmetrille menee n. 1,8 kg laastia kerroksen ollessa
1 mm:n paksuinen (n. 1,5 kg kuiva-ainetta / m2
kerroksen ollessa 1 mm:n paksuinen). Nama luvut
ovat teoreettisia ja riippuvat alustan karheudesta, sik-
si menekki pitaisi tarkistaa tapauskohtaisesti tydkoh-
teessa tehtavalla testilla.

Pakkaus

PCI®Nanocret R2 on pakattu 20 kg:n sakkeihin.
Sailytys

Sailyta viiledssa ja kuivassa varastossa. Kayttdaika

nain varastoituna on 12 kk kun tuote on avaamatto-
massa alkuperaispakkauksessaan.

BASF Oy - PL 94 - 11101 RIIHIMAKI - Puh. 010 830 2000 - Fax 010 830 2050 - www.basf-cc.fi



1 - BASF

The Chemical Company

Huom!

- Ala kayta lampdtiloissa, jotka ovat alle +5°C tai yli
+35°C.

- Ala lisda sementtia, hiekkaa tai muita aineita jotka
voisivat vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin.

- Ala koskaan lisaa vetta tai tuoretta laastia jo kovet-
tumaan alkaneeseen laastiseokseen. 0749
- Ota yhteytta paikalliseen BASFin edustajaan, jos

tarvitset mité tahansa tuotteeseen liittyvaa tietoa, jota Betonikorjaustuote kantamattomille

ei ole tAssé esitteessa. betonirakenteille
PCC -laasti (perustuu hydrauliseen sementtiin,

Kasittely ja kuljetus polymeerimodifioitu)

, , _ L puristuslujuus luokka R2
Tavalliset kemikaaleja koskeval ennaltaehidisytoimet "y onjpioisuus < 0,05%
ovat aiheellisia tata tuotetta kasiteltdessa, esim. tyds- fartuntalliuus >08MPa
tamisen aikana ei saa sydda, juoda tai tupakoida ja - J a0
kadet pitaé pesta jos aikoo pitdd taukoa tai saa tydn kﬂlstuma : = 0,8% MPa
valmiiksi. Tuotteen tarkemmat turvallisuustiedot 16y- sadnkestotartuntalujuus
tyvat kayttoturvatiedotteesta. Valta aineen joutumista - sulamis- ja jadtymiskesto 2 0,8% MPa
silmiin ja pitk&aikaista ihokosketusta. Jos ainetta - sateenkesto = 0,8% MPa
joutuu silmiin, huuhtele valittomasti runsaalla vedel- - kuivuuden kesto 2 0,8% MPa
|4 ainakin 15 minuuttia. Soita l1aakarille. Jos ainetta kapillaarinen imeytyminen <0,5kg m2hos
joutuu iholle, huuhtele huolella. Tuotteen ja sen astian paloluokitus A1
havittdminen pitaa tehda voimassa olevan paikallisen vaaralliset aineet 5 4 -maaritelman mukaiset

lainsdddanndn mukaisesti. Tasta on vastuussa tuot-
teen viimeinen omistaja.

Tamdn tuote-esitteen tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin sekd kdytanndn kokemukseen. Tuotteen teoreettisessa menekissa ei ole huomioitu tydn aikaista havikkid. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia ja
voivat vaikuttaa mm. tuotteen vériin ja kirkkauteen. Emme ole vastuussa, jos tuotetta kdytetéan eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja
takaamme, ettd se |&paisee laaduntarkastuksemme.
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