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ALUSTAT TYON SUORITUS
Tarkista alustan kunto. Alustan pitdad olla kuiva ja kiinted. Suuret Kuiva alusta kostutetaan kevyesti (se ei saa kiiltad) hyvdn tartun-
vauriot ja kolot esipaikataan. Tartuntaa heikentavat aineet (lika, nan varmistamiseksi. Yli n. 5 cm syvat kolot ja taytot suoritetaan
hiontapdly jne.) on ehdottomasti poistettava ennen laastin levitys- kahdessa tyovaiheessa. Laasti levitetaan liipalla tai isketaan rap-
ta. Ikkunat, putket y.m. pinnat on suojattava huolellisesti. Alusta pauskauhalla kiinni seindan. Tasoitus suoritetaan liipalla.

kostutetaan kevyesti erittain kuivissa olosuhteissa.

SEKOITUS TYOVALINEIDEN PESU

o ] ) o ] ] Tyovalineet pestaan vedella valittomasti tyovaiheen paatyttya.
Sakillinen tasoitetta sekoitetaan porakonevispilalla sekoittaen noin . . . . . .
) B . o ) Kuivunut laasti on poistettavissa mekaanisesti.

3,5-4 litraan vetta. Laastijauhe lisataan puhtaassa sekoitusas-

tiassa olevaan puhtaaseen huoneenlampdiseen veteen. Kun koko Pl NTAKASlTTELY

pulverimaara on sekoitettu veteen jatketaan sekoitusta noin mi-

nuutin, kunnes massa on tasainen ja ilman paakkuja. Lis3aineiden Kovettunut korjaustyo voidaan pinnoittaa ylitasoittamalla pohja-
taydellisen liukenemisen vuoksi tasoitemassa seisotetaan noin 5 ja pintatasoitteella. Slammattu tai ylitasoitettu pinta voidaan
min (alle 15°C:ssa 10—15 min), jonka jalkeen massa sekoitetaan my0s tasoittaa pohja- ja pintatasoitteella tai maalata alkalinkes-
vield noin % min. Tamén jalkeen laasti on valmis kaytettavaksi. tavdlla maalilla.

Mitd hyvdinsd oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmasi mikd tahansa,

BestLevel tarjoaa Sinulle dlykkditd ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu. B e s t I e V e I
Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, mddrdlaskennassa ja tavaran

hallinnassa. Koulutamme asentajat tyémaalla ja huolehdimme, ettd tarvittava

tieto on aina helposti saatavana. IGG tUG yh deSSG
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Pese tyokalut vedella ennen tyon aloitusta seka sen paatyttya.
Viemariin joutunut laasti saattaa aiheuttaa viemarin tukkeutumista.
Tama on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei taydellinen tyoselitys.
Tyoselitykseen ja muihin tyovaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava
huolellisesti ennen tyon aloittamista. Kayttajan on tarvittaessa osoitet-
tava, etta tyovaihetta koskevia ohjeita on noudatettu.

TYOSUOJELU

Arsyttaa silmia, hengityselimid ja ihoa. Estettava pélyn muodostuminen
ja leviaminen tai kaytettava hengityssuojainta. Varottava aineen joutu-
mista iholle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava valittomasti
runsaalla vedella ja mentava laakariin.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine Sementti

Runkoaine Luonnonhiekka

Lisaaineet TyOstettavyytta ja saankestavyytta parantavia lisdaineita.
Vari Harmaa.

Karkeus Suurin raekoko noin 0,6 mm.

VVedentarve Nain 3,5 — 4L /20 kg sakki.

Kayttoaika Noin 2 tuntia veden lisayksesta.

Lampatila vaikuttaa kayttoaikaan.

Kovettumisaika

Kovettumisaika on riippuvainen kerrospaksuudesta,
lampatilasta, alustan ominaisuuksista ja ilmanvaihdosta.
Betonialustalla noin 10 mm kerros kovettuu vuorokaudessa
(18-20°C:ssa).

Menekki

n.1,3-15kg/m’/ mm

Tayttyvyys

Osittain tayttdo max. 50 mm.

Paksumpi taytto saattaa painua tai halkeilla kovettuessaan.
Kokonaan taytto max 20—30 mm / kerta. Paksummat kerrok-
set on vaikeita liipata tasaiseksi ilman ohjuria.

Tyoolosuhteet

Alustan, laastin ja huoneen lampétila on oltava yli +10°C.
Kylmemmassa lisaaineet liukenevat hitaasti ja laasti kovettuu
hitaammin.

Pakkaus

Tasoite toimitetaan 20 kg sakeissa.

Varastointi

Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla) kosteudelta
suojattuna. Laasti sdilyy oikein varastoituna suljetussa
pakkauksessa 1 vuoden.
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